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成 分 表
C % Cr % Ni % Mo % Si % Mn % P % S % V % Ti % Al % Cu % N % Co % W % Fe %

1 0.051 18.053 8.057 0.257 1.273 0.886 0.031 0.008 0.067 0.003 0.013 0.272 0.112 0.108 0.173 71.016

2 0.054 18.572 80.650 0.206 1.112 0.901 0.032 0.008 0.062 0.004 0.011 0.262 0.110 0.110 0.193 70.676

3 0.053 18.161 8.010 0.181 1.223 0.971 0.031 0.008 0.062 0.003 0.012 0.322 0.107 0.095 0.173 70.966

4 0.075 18.054 8.163 0.152 1.105 0.980 0.029 0.007 0.063 0.003 0.009 0.258 0.107 0.098 0.167 71.106

5 0.057 18.196 8.197 0.218 1.308 0.927 0.032 0.008 0.069 0.003 0.011 0.272 0.111 0.103 0.173 70.693

6 0.063 18.291 8.150 0.158 1.057 0.935 0.031 0.007 0.063 0.003 0.012 0.241 0.108 0.086 0.163 71.009

7 0.061 18.716 8.268 0.214 1.044 1.012 0.032 0.008 0.065 0.003 0.011 0.282 0.115 0.101 0.174 70.270

8 0.065 18.062 8.260 0.207 1.102 0.934 0.031 0.007 0.068 0.003 0.009 0.280 0.111 0.109 0.164 70.964

9 0.053 18.532 8.116 0.224 1.003 0.853 0.031 0.008 0.052 0.003 0.012 0.257 0.106 0.079 0.171 70.877

10 0.062 18.016 8.156 0.195 1.269 0.915 0.033 0.008 0.068 0.003 0.012 0.299 0.110 0.107 0.175 70.951

Avg． 0.059 18.265 8.144 0.201 1.15 0.931 0.031 0.008 0.064 0.003 0.011 0.275 0.110 0.100 0.173 70.853

A．S．D． 0.007 0.253392 0.084808 0.03 0.109 0.047 0.00106 0.00048 0.0050 0.00032 0.0013 0.023 0.0028 0.01 0.008 0.25

R．S．D． 12.4 1.4 1.0 15.6 9.5 5.0 3.4 6.3 7.8 10.2 11.8 8.4 2.5 10.4 4.8 0.3

サンプル：SVK-65 　弁箱、体、座

材　　質：ステンレススチール
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